FinalitNr.5

Beschichtungs-Reiniger

- Entfernung von Beschichtungen, zB Wachs-, - Pur anzuwenden
Acrylat- und Dispersionsbheschichtungen, - 1L reicht fiir bis zu 20 m?, je nach
Cotto-/Bohnerwachs, Biiffelwachs, Silikone, Beschichtungsstérke
Epoxydharz, Lacke und Fleckstop Plus - pH-Wert: nicht anwendbar

1) Das Produkt — Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger

a) Materialien

Mit Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger, (auch bei Mischung mit Finalit Nr. 1 oder Finalit Nr. 39), kann kein Naturstein, Kalk-
stein, mineralischer Stoff, Keramik angeétzt werden. Fiir saimtliche Materialien anwendbar, auBer I6sungsmittelempfindliche
Flachen (zB kunstharzgebundene Industriebdden, Putze, Farben, Agglo-Marmor, Estrazzobdden/Kunstharzbdden).

VOR BEGINN DER ARBEITEN

o Beschédigungen, die durch das tagliche Reinigen und Beniitzen der Rdumlichkeiten entstanden sind, bei der Tiir begin-
nend, dem Uhrzeigersinn verlaufend, fotografieren.

® Holzanschliisse am Boden (zB Tiirstécke) miissen mit transparentem Silikon silikoniert werden, da es ansonsten zu Be-
schadigungen durch Wasser bzw. Reinigungsmittel kommen kann. Sorgféltig mit speziellen sdurebestindigen Kunststoff-
Klebebédndern, die keine Kleberriickstinde verursachen, abdecken!

® Vorhandene Beschichtungen miissen vor der Problemlfsung (Fleckentfernung) mit Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger
oder mit einer Mischung aus Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger, Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger und Nr. 39 Compact (1:1:1 ge-
mischt) zur Ganze entfernt werden, ansonsten kdnnen die Reiniger nicht wirken!! Wenn nicht mit freiem Auge ersichtlich
(oft nahezu transparent): Test mit a) Klinge durchfiihren (,schaben’) oder b) Wasser hinschiitten: Gibt es einen ,Perl-
Effekt’, dann ist die Fldche beschichtet.

® FuBbodenheizung ausschalten!

b) Anwendung

Pur anzuwenden

1 | reicht fiir bis zu 20 m?

Pur auftragen, mit Biirste einreiben, 5-10 Minuten einwirken lassen
Mit Wasser griindlich nachwaschen

Bei Bedarf Finalit Nr.5 nochmals auftragen und Einwirkzeit erhdhen
Eigenversuche notwendig!

VORSICHT bei Gegenstédnden aus Kunststoff wie zB Badewannen, Armaturen, Duschwannen, Fensterrahmen, Tiiren und samt-
lichen kunststoffbeschichteten Materialien. Sorgféltig mit speziellen sdure- und lsungsmittelbesténdigen Kunststoff-Klebe-
béndern, die keine Kleberriickstande verursachen, abdecken!

Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger greift jede Farbe an. Gilt auch fiir die Mischung 1:1:1! Eigenversuche notwendig!




Finality

2) Profi Tipps zu Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger

a) Erhéhung des Wirkungsgrades

Den Wirkungsgrad von Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger kann man bei bestimmten Beschichtungen erhdhen, wenn man
das Produkt mit Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger und mit Finalit Nr. 39 Compact wie folgt mischt:

¢ 1 Teil Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger

¢ 1 Teil Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger

e 1 Teil Finalit Nr. 39 Compact

b) Entfernung von Biiffelwachs

Durch 3-4maliges Hintereinanderauftragen der Mischung Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger, Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger und Nr.
39 Compact (1:1:1), zwischendurch ca. 5 min einwirken lassen, so lange, bis sich die Wachsschicht anlést, kann man Biiffel-
wachs entfernen. Mit Quarzsand 0,1-0,5/0,5-1,0 / 0,5-2 mm, je nach Porigkeit, Einscheibenmaschine und Schleifbiirste (Korn
180) sowie Wasser reinigen.

c) Epoxydharz-Verfugungsriickstande

Bei Epoxydharz-Verfugungen bleiben auch bei griindlichem Nachwaschen meist Riickstiande, die man mit Finalit Nr. 5 Be-
schichtungs-Reiniger oder der Mischung 1:1:1 nach Einwirkzeit von ca. einer Stunde und mechanischer Hilfe durch Quarzsand
0,1-1,0 mm mit Einscheibenmaschine, Schleifbiirste, Korn 180, sowie Wasser entfernen kann.

Dasselbe gilt auch fiir raue oder genoppte R11, R12 und R13 Fliesen (also extrem rutschhemmende Fliesen), sowie sandge-
strahlte oder geflimmte Granite, die mit Epoxydharz verfugt wurden.

3) Allgemeine Hinweise

a) Geruchsbelastigung

GUT LUFTEN! Sollte es aus Griinden der Geruchsbeléstigung nicht méglich sein, mit Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger zu
arbeiten, Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger und Finalit Nr. 39 Compact hinzufiigen. Diese Mischung ist weniger geruchsintensiv.
Empfohlenes Mischungsverhéltnis: 1:1:1. Eigenversuche notwendig!

b) Hartnackige Beschichtungen

Um hartnackige Beschichtungen anzuldsen, Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger (oder die Mischung 1:1:1) am Vortag 3-5mal
auftragen oder an einem Tag (das kann in Extremféllen 5-10mal notwendig sein) in Zeitabstdnden von 5-10 min so lange auf-
tragen, bis sich die Beschichtung anldst. Bei Entfernung von Fleckstop Plus: Einwirkzeit ca. 12 Stunden.

c) Reinigung von Cotto-, Ziegel-, Klinker- und Antik-Marmorbdden sowie Polygonalplatten
Diese Boden haben meist breite, vertiefte Fugen. Diese kann man mit der 1:1:1-Mischung, Einscheibenmaschine, Schleifbiir-
ste, Korn 180, reichlich Quarzsand 0,1-1,0 mm und Wasser reinigen, am besten durch Aufkanten der Schleifmaschine.

4) Spezifikation

Aussehen Fliissig, farblos

pH-Wert Nicht anwendbar

Verpackung 0,251, 11, 51, 201 Metallgebinde

Lagerung Vor Frost schiitzen. Empfohlene Aufbrauchfrist: 1 Jahr ab Offnen des Produkts im Originalgebinde.

5) Sicherheitsbestimmungen

Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Aerosolbildung vermeiden. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Fut-
termitteln fernhalten. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeit_sende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen. Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. ACHTUNG ATZEND!

6) Anmerkung

Die Angaben unserer Produktinformationen beruhen auf sorgféltigen Laboruntersuchungen und umfassenden Praxiserfah-
rungen. Sie sind unverbindliche Hinweise. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt
den jeweiligen Anforderungen entspricht. Unsere Firma iibernimmt weiters keine Gewahr fiir Schaden, die aus nicht bestim-
mungsgemaBer Verwendung des genannten Produktes resultieren.

~

Alle Angaben ohne Gewéhr!



