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Anwendungsbereiche

m Zur Verstarkung und Erhéhung der
Zugfestigkeit von geeigneten
zementaren PCIl-Bodenausgleichs-
massen flr einen Verbundausgleich in
Schichtdicken ab 5 mm
- auf Untergriinden mit vorhandenen
Rissen und Scheinfugen
- auf rissgefahrdeten Untergrinden
und Mischuntergrinden
- auf leicht schwingenden bzw.
schwingungsgeféhrdeten Untergriin-
den (z. B. Holzdielenkonstruktionen).

Produkteigenschaften

m Alkaliresistent; die Glasfasern weisen
sowohl in alkalischen wie in sauren
Medien eine dauerhafte Bestandigkeit
auf,

m Hohe Zugfestigkeit und hoher Elastizi-
tatsmodul zur wirksamen Erhéhung
der Zug- und Biegezugfestigkeit von
geeigneten PCI-Bodenausgleichs-
massen.

m Unkomplizierter Einbau.

m Schneller Baufortschritt.

® Hohe Anwendungssicherheit (Unter-
suchungsbericht der TU MUnchen).

m Geringe Aufbauhdhe des Systems mit
geeigneten PCI-Bodenausgleichs-
massen ab 5 mm.

PCI Armiermatte GFM:

m Auf Untergriinden mit Rissen bis
ca. 3 mm Rissbreite und geringen zu
erwartenden Bewegungen.

PCI Armiermatte GFS:

m Zusatzlich zur PCI Armiermatte GFM
im Bereich von Rissen bei Rissweiten
von 3 mm bis 5 mm und héheren zu
erwartenden Bewegungen.

PCI Armiermatte GFM:

m Mit speziellem Bindemittel, welches
die Glasfasern im Lieferzustand in
Mattenform zusammenhalt und sich
bei Kontakt mit den geeigneten PCI-
Bodenausgleichsmassen ohne
stérende Wirkung auflost.

m Keine Stérung des Verbunds durch
eine trennende Appretur auf der
Armierung zwischen Faser und PCI-
Bodenausgleichsmasse einerseits
sowie PCl-Bodenausgleichsmasse und
grundiertem Untergrund andererseits.

m Die Armierungsfasern verbleiben hoch
konzentriert - flachig in allen waage-
rechten Richtungen wirkend - im

Fur Bau-Profis

Die geeignete PCI Bodenausgleichsmasse wird
auf der ausgelegten Glasfaserverstarkung PCI
Armiermatte GFM ausgegossen und mit einer
Spachtel verteilt (Mindestschichtdicke 5 mm).
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Produkteigenschaften

unteren Grenzflachenbereich der
Ausgleichsschicht.

m \olistandige Umhullung der Armie-
rungsfasern durch die PCl-Bodenaus-
gleichsmasse moglich.

PCI Armiermatte GFS:

m Faserstrange mit feinem Haftfadengit-
ter und abziehbarer Tragerfolie fixiert.

® Einfache Handhabung und Einbet-
tung in geeignete PCl-Bodenaus-
gleichsmassen.

m Kein Aufschwimmen der Armierung.

Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

Materialtechnologische Daten

Materialbasis

Wasseraufnahme
Lagerfahigkeit

Lieferform

PCI Armiermatte GFM PCI Armiermatte GFS

Glasfasern, alkaliresistent; einzelne Fasern Glasfasern, alkaliresistent; Glasfaser-
(L&nge ca. 75 mm) als Wirrgelege omnidi- strédnge parallel unidirektional verlaufend,
rektional durch Spezialbindemittel (I6sbar) mit feinem Haftfadengitter und auf
miteinander in Mattenform verbunden. abziehbarer Folie fixiert.

<0,1% <0,1 %

mind. 18 Monate in Originalverpackung; mind. 18 Monate in Originalverpackung;

stehend und trocken, nicht Uber + 35 °C  stehend und trocken, moglichst kihl und

lagern nicht Uber + 35 °C lagern. Vor Warmeein-
strahlung schitzen!

100-m-Rolle (2 60 m2)
RollenmaB: 100 Ifm x 0,60 m
Art.-Nr./EAN-Priifz. 811/9

100-m-Rolle (2 90 m?)
Rollenmaf: 100 Ifm x 0,90 m
Art.-Nr./EAN-Priifz. 810/2

Geeignete PCl-Bodenausgleichsmassen

Bodenausgleich unter Oberbelagen

PCI HSP 34

PCI Periplan

PCI Periplan fein
PCI Periplan extra

Bodenausgleich direkt nutzbar
PCIl Zemtec 1K

Bitte beachten Sie, dass die Mindest-
schichtdicke der flieBfahigen PCI-
Bodenausgleichsmasse in Verbindung
mit PCI Armiermatte GFM oder PCI
Armiermatte GFS kombiniert mit PCI
Armiermatte GFM 5 mm betragen
muss.

Schichtdicke in Verbindung mit PCI Armiermatte GFM/GFS

5-60 mm

5-7mm

5-7mm

5-60 mm

Schichtdicke in Verbindung mit PCl Armiermatte GFM/GFS

5-30 mm

Bei problematischen Untergrinden und
héheren zu erwartenden Spannungen
ist grundsatzlich die faserhaltige Holz-
boden-Spachtelmasse PCI HSP 34,
das faserhaltige PCI Periplan extra oder
das ebenfalls faserhaltige PCl ZemTec
1K in Verbindung mit PCI Armiermatte

GFS und GFM zu verwenden. Diese
Kombination bietet ein Hochstmal3 an
Anwendungssicherheit, da sich die Ei-
genschaften der Produkte in idealer
Weise erganzen und eine groBtmagliche
Wirkung der Verstarkung erreicht wird.
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Untergrundvorbehandlung

Alle fUr die eingesetzte PCIl-Bodenaus-

gleichsmasse geeigneten Untergrinde

(siehe jeweiliges Technisches Merkblatt)
sind geeignet.

Grundierung

Abgestimmt auf den vorhandenen
Untergrund ist gemaB des Technischen
Merkblattes der eingesetzten

Verlegung

Bei Untergrinden, die aufgrund von
Rissbreiten Uber 3 mm und héheren zu
erwartenden Bewegungen den kombi-
nierten Einsatz beider PCI-
Armiermatten erfordern, ist zuerst PCI
Armiermatte GFS Uber den Rissen des
vorbereiteten grundierten Untergrundes
zu verlegen und anschlieBend darlber
PCI Armiermatte GFM (vollflachig) aus-
zulegen.
®m PCIl Armiermatte GFM
PCI Armiermatte GFM entsprechend
den Raumabmessungen bzw. der
auszugleichenden Flache (z. B. mit
einer Schere) von der Rolle abschnei-
den und eventuell zuschneiden.
Auf den vorbereiteten, grundierten
und abgetrockneten Untergrund ca.
1 cm Uberlappend auslegen. An-
schlieBend die geeignete flieBfahige
PCI-Bodenausgleichsmasse aufbrin-
gen.
® PCI Armiermatte GFS
Die Glasfaserstrange der PCI
Armiermatte GFS mUssen quer zum
Riss verlegt werden!
PCI Armiermatte GFS nicht Uberlap-
pend, sondern eng aneinandersto-
Bend verlegen. Bitte darauf achten,
dass der Abstand der aneinander
"grenzenden" Faserstrange in etwa
dem Abstand entspricht, mit dem die
Faserstrange auf der Matte fixiert
sind.

Vorhandene Risse miissen nicht
kraftschlissig geschlossen werden.
Die Untergrundvorbehandlung hat an-

sonsten gemai dem Technischen Merk-

PCI-Bodenausgleichsmasse die
entsprechende Grundierung einzuset-
zen und - wie im jeweiligen

Die Mindestbreite bei der Verlegung
muss 60 cm, dabei mindestens
30 cm beidseits des Risses betragen.
PCI Armiermatte GFS in der bendtig-
ten Breite (z. B. mit einer Schere) von
der Rolle abschneiden.

® Den grundierten und abgetrockneten
Untergrund entlang des Rissverlaufs
im Bereich der zu verlegenden PCI
Armiermatte GFS mit der fur den Bo-
denausgleich vorgesehenen flieBfahi-
gen PCI-Bodenausgleichsmasse
dunn vorspachteln.

m Alternativ kann mit Standfester

Spachtelmasse leicht PCI STL 39 vor-

gespachtelt werden.

m Die passend abgeschnittenen Stlicke
der PCI Armiermatte GFS mit der Fo-
lienseite nach oben in die frische Vor-
spachtelung einlegen und flachig
andrticken (z. B. mit einer schrag ge-
stellten Spachtel). Nach kurzer Wirk-

zeit zur Anhaftung der Faserstrange in
der Vorspachtelung die Tragerfolie ab-

ziehen. Dazu am Anfang des Abzieh-
vorgangs die Faserstrange kurz
gegenhalten, die Folie nur einige Zen-

timeter von den Stréngen hochziehen,

in Richtung des noch anhaftenden
Teils umklappen und dann in einem
moglichst flachen Winkel ("parallel”
zum Boden) den restlichen Teil der
Folie abziehen.

blatt der eingesetzten PCIl-Bodenaus-
gleichsmasse zu erfolgen.

Technischen Merkblatt beschrieben -
aufzubringen.

m Bei einer Vorspachtelung mit PClI HSP
34, PCI Periplan, PCI Periplan Fein,
PCI Peripla Extra oder PCl Zemtec 1K:
Nach dem Abziehen der Tragerfolien

von den PCI Armiermatten GFS an-
schlieBend die PCl Armiermatten
GFM sowohl tber die PCI
Armiermatten GFS wie auch auf die
restlichen Flachenanteile vollflachig
auslegen und die flieBfahige PCI-Bo-
denausgleichsmasse auf die gesamte
Flache und noch frisch in frisch in
Bezug auf die Vorspachtelung auf-
bringen.

= Bei einer Vorspachtelung mit Stand-
fester Spachtelmasse leicht PCI STL
39: Auf die getrocknete Vorspachte-

lung und die eingebetteten PCI
Armiermatten GFS eine Zwischen-
grundierung aufbringen und trocknen
lassen. Danach PCI Armiermatte GFM
sowohl Uber die PCI Armiermatten
GFS wie auch auf die restlichen Fl&-
chenanteile vollflachig auslegen und
die flieBfahige PCI-Bodenausgleichs-
masse auf die gesamte Flache auf-
bringen.
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PCI-Bodenausgleichsmasse

Aufbauschema ,Rissiberbriickender Verbundausgleich mit
PCI Armiermatte GFM + GFS und PCIl-Bodenausgleichsmasse*“

PCI Armiermatte GFS

PCI Armiermatte GFM

PCI-Grundierung
30cm | 30 cm
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Mineralischer Estrich Risse

Aufbauschema ,Risstliberbriickender Verbundausgleich mit
PCI Armiermatte GFM + GFS und PCI-Bodenausgleichsmasse*
und Standfester Spachtelmasse leicht PCI STL 39 als Vorspachtelung

PCI-Bodenausgleichsmasse
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Verarbeitung der PCl-Bodenausgleichsmassen

Geeignete PCI-Bodenausgleichsmasse
unter Beachtung des Technischen
Merkblattes anmischen und in einer
Schichtdicke von mindestens 5 mm auf

Bitte beachten Sie

m Der Einsatz der PCI Armiermatten
GFM und GFS ist stark von den vor-
gefundenen Gegebenheiten und der
vorgesehenen Nutzung abhangig!
Technische Beratung bei PCl ist anzu-
fordern.

m Ein Bodenausgleich mit geeigneten
PCI-Bodenausgleichsmassen in Ver-
bindung mit PCI Armiermatte GFM
bzw. GFM in Kombination mit GFS
hat keinen verstarkenden EinfluB auf
die Statik der Bauteile.

die vorbereitete, grundierte Flache und
den darauf verlegten PCI-Armiermatten
ausgieBen, mit einer Spachtel (keine
Rakel verwenden!) in der erforderlichen

m Bei der Verarbeitung von PCI-Produk-
ten bitte das jeweilige Technische
Merkblatt beachten!

m Vor der Verarbeitung sind die PCI
Armiermatten auf mind. ca. + 15 °C
zu temperieren.

® PCI Armiermatte GFS mdglichst
bei kiihlen Temperaturen lagern
und vor Warmeeinwirkung (z. B.
starkere Sonneneinstrahlung
und/oder hohe Raumtemperatur
bzw. Temperatur im Fahrzeug-

Hinweise zur sicheren Verwendung

PCI Armiermatte GFM besteht aus
Glasfasern mit einer Lange von ca.

75 mm. PCI Armiermatte GFS besteht
aus Endlosglasfasern. Die einzelnen
Glasfasern haben einen Durchmesser
von ca. 10 bis 14 ym. Bei der in diesem
Technischen Merkblatt beschriebenen

Be- und Verarbeitung der PCI
Armiermatten GFM und GFS entsteht
kein gefahrlicher, lungengangiger Faser-
staub bzw. Faserbruchstlcke. Durch
Form und Bruchverhalten bergen sie
kein gesundheitliches Risiko. Unsere
Produkte fallen nicht unter den

Schichtdicke verteilen und mit Stachel-
walze sorgfaltig entltften.

inneren) schiitzen, da sich sonst
die Anhaftung der Folie an den
Faserstrangen merklich verstéarkt
und in Folge sich die Folie
eventuell nur mehr schwer bzw.
mit erhéhtem Aufwand von den
Glasfaserstrangen l6sen lasst.

Geltungsbereich der TRGS 521, "Faser-
stdube" und TRGS 905, "Verzeichnis
krebserzeugender, erbgutverandernder
oder fortpflanzungsgefahrdender
Stoffe".

Weitere Informationen kénnen dem PCI-Sicherheitsda-
tenblatt entnommen werden.
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Entsorgung von entleerten PCI-Verkaufsverpackungen

PCI beteiligt sich an einem flachende-
ckenden Entsorgungssystem fur rest-
entleerte Verkaufsverpackungen. DSD -
Duales System Deutschland (Vertrags-
nummer 1357509) ist unser Entsor-
gungspartner. Restlos entleerte
PCl-Verkaufsverpackungen kénnen ent-
sprechend dem aufgedruckten Symbol

auf der Verpackung Uber DSD entsorgt
werden.

Weitere Informationen zur Entsorgung
kdnnen Sie den Sicherheits- und Um-
welthinweisen der Preisliste entnehmen
und auch im Internet unter
http://www.pci-augsburg.eu/produkte/
entsorgung/verpackungen.html

Architekten- und Planer-Service

Bitte PCI-Fachberater zur Objektbera-
tung heranziehen. Weitere Unterlagen
bitte bei den Technischen PCI-Bera-

Telefonischer PCI-
Beratungsservice
fir anwendungs-
technische Fragen:

+49(821)5901-171

Oder direkt per Fax:

PCI Augsburg GmbH

Fax +49 (8 21) 59 01-419

PCI Augsburg GmbH, Werk Hamm

Fax  +49 (23 88) 3 49-252

PCI Augsburg GmbH, Werk Wittenberg
Fax  +49 (34 91) 6 58-263

PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 - 86159 Augsburg
Postfach 102247 - 86012 Augsburg
Tel.  +49(821) 59 01-0
Fax  +49 (8 21) 59 01-372
www.pci-augsburg.de

1509001

zertifiziertes Qualitéts-
managementsystem

tungszentralen in Augsburg, Hamm,
Wittenberg, in Osterreich und in der
Schweiz anfordern.

PCI Augsburg GmbH
Niederlassung Osterreich
BiberstraBe 15 - Top 22
1010 Wien

Tel.  +43(1)5120417
Fax  +43 (1) 51 20 427
www.pci-austria.at

PCI Bauprodukte AG

Im Tiergarten 7 - 8055 Zlrich
Tel.  +41(58) 958 21 21
Fax  +41 (68) 958 31 22
www.pci.ch

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwen-
dungsbereiche unserer Produkte sind sehr unter-
schiedlich. In den Technischen Merkblattern
kénnen wir nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
geben. Diese entsprechen unserem heutigen
Kenntnisstand. Planer und Verarbeiter sind ver-
pflichtet, die Eignung und Anwendungsmdglichkeit
flir den vorgesehenen Zweck zu prifen. Fir An-
wendungsfélle, die im Technischen Merkblatt unter

Technisches Merkblatt Nr. 255, Ausgabe Marz 2017. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungiiltig;
die neueste Ausgabe finden Sie immer aktuell im Internet unter www.pci-augsburg.de

+Anwendungsbereiche* nicht ausdrticklich genannt sind,
sind Planer und Verarbeiter verpflichtet, die technische
Beratung der PCI einzuholen. Verwendet der Verarbeiter
das Produkt auBerhalb des Anwendungsbereichs des
Technischen Merkblatts, ohne vorher die Beratung der
PCl einzuholen, haftet er fiir evil. resultierende Schaden.
Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen,
Fotografien, Daten, Verhaltnisse, Gewichte u. &. kdnnen
sich ohne Vorankiindigung dndern und stellen nicht die
vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.
Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfénger unseres Produktes
in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwéhnung
von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine
Empfehlung und schlieBt die Verwendung anderer gleich-
artiger Produkte nicht aus. Unsere Informationen be-
schreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte
und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Eine Ga-
rantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des
Produktes fiir einen konkreten Einsatzzweck kann aus
unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Fiir unvoll-
standige oder unrichtige Angaben in unserem Informati-
onsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz
oder grobe Fahrléssigkeit) gehaftet; etwaige Anspriiche
aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberihrt.



